




[bookmark: _GoBack]

image4.wmf
A1 Cristal - Pastilha com KBr
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A2 Amorfo - Pastilha com KBr

3800

3600

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

Número de onda (cm-1)

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

Transmitância (%)

616

636

1128

1630

3441



image1.wmf
Sulfato de Sodio Manuchar - Pastilha com KBr
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Sulfato de Sodio Padrao - Pastilha com KBr
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(NH4)2SO4 - Padrao Manuchar - Pastilha com KBr
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